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Einbau von AgrarElast

Das AgrarElast ist ein 1-komponentiger, dauerelastischer Kleb- und  Dichtstoff  für  hoch  belastete  Fugen 
im  landwirtschaftlichen Baubereich. AgrarElast dient der Abdichtung von mikrobiologisch und durch Säuren 
belasteten Bereichen. AgrarElast ist feuchtigkeitserhärtend, dies bedeutet hohe Lufttemperaturen bzw. eine hohe 
absolute Feuchte in der Umgebungsluft beschleunigen den Erhärtungsprozess (verringern somit die Offenzeit), 
geringe verlangsamen den Erhärtungsprozess. Bei breiten Fugen verlangsamt sich die Durchhärtung in tieferen 
Schichten. Nicht ausgehärtetes Material kann von Werkzeugen und Geräten mit Lösungsmittel entfernt werden. 
Ausgehärtetes Material muss mechanisch entfernt werden. Das System besteht aus den Komponenten:  AgrarElast, 
Primer B(eton), Primer A(sphalt) und Primer S(tahl). Bei der Fugenabdichtung von JGS- und Biogasanlagen ist die 
Zulassung Z 74.62-176 zu beachten.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

01 - Untergrund säubern
Der Untergrund muss trocken, fest und tragfähig sein, 
sowie frei von Staub, Fett, Ölen und anderen tren-
nenden Materialien. Lose Sinterschichten oder Rost, 
Mörtelreste und Zementschlämme sind zu entfernen. 
Glatte Oberflächen und Asphalt sind anzuschleifen.  

02 - Füllschnur einlegen 
Um eine 3-Flankenhaftung zum Fugengrund zu ver-
meiden, ist eine geeigneten Fugenfüllschnur bzw. 
eine Streifen Polyethylen in die Fuge einzulegen. Die 
Fugenfüllschnur / der Streifen Polyethylen kann wahl-
weise vor oder nach dem Auftragen des Primers in 
die Fuge eingelegt werden.

03 - Primer auftragen
Die gesäuberten Oberflächen werden mit dem Pri-
mer A(sphalt) bei bituminösem Untergrund oder mit 
dem Primer B(eton) bei Beton (Glas, Kunststoffe, La-
cke) oder mit dem Primer S(tahl) bei Stahl und Guss-
eisen (Metall, Fliesen und Kunststoff) vorbehandelt. 
Bitte beachten Sie die Ablüftzeiten (mind. 15 bzw. 30 
min) und die offene Zeit der Primer (max. 4h, 6h bzw. 
24 h, alle bei 23°C). 

04 - Fugenränder abkleben (optional)
für eine saubere Fugenausbildung empfiehlt es sich 
die Fugenränder mit Klebeband abzukleben.

VERARBEITUNG ALS FUGENDICHTSTOFF

05 - Einbringen in die Fuge
AgrarElast wird direkt mittels einer Ausdrückpisto-
le appliziert. Die AgrarElast Dichtungsmasse muss 
hohlraum- und blasenfrei in die Fuge eingebracht 
werden. 

06 - Andrücken 
Durch Andrücken und anschließendes Glätten ist ein 
guter Verbund mit den vorbehandelten Fugenflanken 
herzustellen. 

07 - Glätten der Fuge
Als Glättmittel eignen sich neutrale Flüssigseifen / 
Spülmittel. Das eventuell aufgebrachte Klebeband ist 
unmittelbar nach dem Glätten wieder zu entfernen. 
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VERARBEITUNG ALS KLEBSTOFF

01 - Einbringen auf die Fläche
Bei Verwendung als Klebstoff wird AgrarElast gleich-
mäßig auf die vorbehandelte Klebfläche aufgebracht 
und mittels eines Zahnspachtels in einer Schichtstär-
ke von 1 bis 2 mm verteilt. 

02 - Andrücken 
Durch vollflächiges Andrücken ist ein hohlraum- und 
blasenfreier Verbund sicher zu stellen. Großflächige 
Verklebungen mit AgrarElast erfordern einen feuch-
tigkeitsdurchlässigen Untergrund. In Zweifelsfällen 
der Untergrundvorbereitung und Verarbeitung emp-
fehlen wir einen Vorversuch.

REPARATUR ALTER FUGEN

Die vorhandene alte Fugenmasse muss vollständig entfernt und die Fugenflanken angeschliffen werden. 
Dann kann der Untergrund mit Primer vorbehandelt und mit AgrarElast die Fuge verfüllt werden. 
Handelt es sich bei der alten Fugenmasse um AgrarElast mit nur wenigen beschädigten Stellen, dann müs-
sen diese beschädigten Bereiche entfernt werden und die Fugenflanken der intakten Abdichtung mit dem 
Primer B(eton) vorbehandelt werden, bevor neu mit AgrarElast verfüllt werden kann. 

NACHBEHANDLUNG

Für die Zeit einer stabilen Hautbildung ist AgrarElast vor Nässe zu schützen.  Bei späterem Anstrich empfeh-
len wir aufgrund der vielfältig möglichen Anstrichsysteme Eigenversuche. 

VERBRAUCH UND MINDESTFUGENMASSE

Bei der Fugenabdichtung in JGS- und Biogasanlagen ist auf die in der Zulassung Z 74.62-176 geforderte 
Fugenbreite und -tiefe zu achten. In allen anderen Fällen sollte die Fugenabdichtung ausreichend breit (≥ 5 
mm) und tief (≥ 10 mm und ≥ ½ Breite) sein.

Berechnung: 

Verbrauch: 1 ml / cm³ 
Volumen [ml/m] = b × t × 100 (Werte in cm)

SIE HABEN WEITERE FRAGEN?

B.T. innovation GmbH _ Sudenburger Wuhne 60 _ 39116 Magdeburg
Tel. +49 (0) 7352 0 _ Fax +49 (0) 7352 52 _ info@bt-innovation.de 

Ausgabe 02/23 – In allen Zweifelsfällen gelten die technischen Datenblätter und die DIBt Zulassung 
Z 74.62-176, die diese Anleitung ergänzen soll . Diese Montageanleitung wurde technisch überarbei-
tet. Bisherige Ausgaben sind ungültig. Bei technisch überarbeiteter Neuausgabe verliert diese Aus-
gabe ihre Gültigkeit. Informieren Sie sich bitte, ob Sie im Besitz der aktuellen Ausgabe sind. 
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Ausnahmen: Klein-Anlagen





Dichtstoff









Es sind nur geschnittene Fugenflanken zulässig





















Für schnelleres Bauen 
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Verarbeitungsprotokoll – AgrarElast 

Übereinstimmungserklärung 

1. Projekt - Name und Größe: ………………………………………………….. 

Bauherr / Auftraggeber ………………………………………………….. 

2. Lagergut ………………………………………………….. 

3. Fugenabdichtungssystem AgrarElast 

Fugenabdichtungssystem zur Verwendung in Lager- und Abfüllanlagen von JGS- und Biogasanlagen 

Bescheid: Z 74.62-176 vom 16.01.2023 

4. a) Hersteller: B.T. Innovation GmbH, Sudenburger Wuhne 60, D-391156 Magdeburg, Tel.: +49 (0) 391 73520

b) BT Fachbetrieb (gemäß AwSV): …………………………………………………..

Bauzeit: …………………………………………………..

5. Das Fachpersonal des ausführenden Betriebes

wurde vom Hersteller über die sachgerechte Verar-

beitung unterrichtet.

Bestätigung liegt vor 

 ja /  nein

6. Chargennummern und Verfallsdatum der Komponenten des Fugenabdichtungssystems:

Chargennummer Dichtstoff AgrarElast: …………………………………………………..

Chargennummer Primer A(sphalt): …………………………………………………..für Oberflächen aus Asphalt etc. 

Chargennummer Primer B(eton): …………………………………………………..für Oberflächen aus Beton etc. 

Chargennummer Primer S(tahl): …………………………………………………..für Oberflächen aus Stahl etc. 

Beurteilungen und Kontrollen vor und während des Einbaues des Fugenabdichtungssystems 

A. Vor dem Einbau

Vergleich Betonfestigkeitsklasse C (C≤ C 50/60) mit

den Aufzeichnungen des Bautagebuches

Fugenbreite/Fugenabstand/Tiefe Fugenraumes [mm]

Kontaktflächen sind trocken

Kontaktflächen sind frei von allen Verunreinigungen

Systemkomponenten gemäß Zulassung

Kennzeichnung aller Komponenten gemäß Zulassung

Kennwert aus dem Bautagebuch: 

C ….... / ….... 

Anforderung erfüllt:    ja /  nein 

 ja /  nein

 ja /  nein

 ja /  nein

 ja /  nein

B. Während und nach dem Einbau

Protokolle zur Wetterlage / Klimatabelle liegen bei

Prüfung durch Inaugenscheinnahme

Flankenhaftung

 ja /  nein

 ohne Beanstandung /  Mit Beanstandung (Bemerkungen)

 ohne Beanstandung /  Mit Beanstandung (Bemerkungen)

Bemerkungen: 

Unterschriften, Datum: Ausführende Mitarbeiter (Betrieb in 4.b)) Auftraggeber (in 1.) 



Für schnelleres Bauen 

 Stand: Februar 2023 27

Verarbeitungsprotokoll – AgrarElast 

Klimatabelle 

Verarbeitungsort  im Freien  im Zelt  im Innenraum

Mittlere Fugenbreite:  …………. mm 

Zu verfüllende Fugentiefe (= Fugenbreite) …………. mm 

Materialart  Asphalt  Beton  Stahl

 Asphalt und Beton  Asphalt und Stahl  Beton und Stahl

Chargennummer Dichtstoff AgrarElast: ……………………………… 

Chargennummer Primer A(sphalt): ……………………………… für Oberflächen aus Asphalt etc. 

Chargennummer Primer B(eton): ……………………………… für Oberflächen aus Beton etc. 

Chargennummer Primer S(tahl): ……………………………… für Oberflächen aus Stahl etc. 

Wetterbedingungen während der Primer Verarbeitung (alle 2 - 3 Stunden messen, bei Wetteränderung öfter) 

Zeit 

Temperatur [°C] 

Luftfeuchtigkeit [%] 

Oberflächen- 

feuchte (ja / nein) 

Taupunkt [°C] 

(z.B. aus Tabelle) 

Taupunkt +3°C [°C] 

(= minimale Unter-

grund Temperatur  

Gemessene Unter-

grundtemperatur 

Wetterbedingungen während der AgrarElast Verarbeitung (alle 2 - 3 Stunden messen, bei Wetteränderung öfter) 

Zeit 

Temperatur [°C] 

Luftfeuchtigkeit [%] 

Oberflächen- 

feuchte 

Taupunkt [°C] 

(z.B. aus Tabelle) 

Taupunkt +3°C [°C] 

(= minimale Unter-

grund Temperatur  

Gemessene Unter-

grundtemperatur 

Gemessene Tempe-

ratur AgrarElast 

Bemerkungen: 
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Verarbeitungsprotokoll – AgrarElast 

Lufttempera-

tur in °C 

Taupunkttemperatur in °C bei einer relativen Luftfeuchte von 

45 % 50 % 55 % 60 % 65 % 70 % 75 % 80 % 85 % 90 % 95 % 

2 -7,8 -6,6 -5,4 -4,4 -3,2 -2,5 -1,8 -1,0 -0,3 0,5 1,2 

4 -6,1 -4,9 -3,7 -2,6 -1,8 -0,9 -0,1 0,8 1,6 2,4 3,2 

6 -4,5 -3,1 -2,1 -1,1 -0,1 0,9 1,9 2,7 3,6 4,5 5,4 

8 -2,7 -1,6 -0,4 0,7 1,8 2,8 3,8 4,8 5,7 6,5 7,3 

10 -1,3 0,0 1,3 2,5 3,7 4,8 5,8 6,8 7,7 8,5 9,3 

11 -0,4 1,0 2,3 3,6 4,7 5,8 6,7 7,7 8,6 9,4 10,2 

12 0,4 1,8 3,2 4,5 5,6 6,7 7,8 8,7 9,6 10,5 11,3 

13 1,3 2,8 4,2 5,4 6,6 7,7 8,7 9,6 10,5 11,4 12,2 

14 2,2 3,8 5,1 6,4 7,6 8,7 9,7 10,7 11,6 12,6 13,4 

15 3,1 4,7 6,1 7,4 8,5 9,6 10,7 11,7 12,6 13,5 14,4 

16 4,1 5,6 7,0 8,3 9,5 10,6 11,7 12,7 13,6 14,6 15,5 

17 5,0 6,5 7,9 9,2 10,4 11,5 12,5 13,6 14,5 15,4 16,2 

18 5,9 7,4 8,8 10,1 11,3 12,4 13,5 14,6 15,4 16,3 17,3 

19 6,8 8,3 9,8 11,1 12,3 13,4 14,5 15,5 16,4 17,4 18,2 

20 7,7 9,3 10,7 12,0 13,2 14,4 15,5 16,5 17,4 18,4 19,2 

21 8,6 10,2 11,6 12,9 14,2 15,4 16,4 17,4 18,4 19,3 20,2 

22 9,5 11,2 12,5 13,9 15,2 16,3 17,4 18,4 19,4 20,3 21,2 

23 10,4 12,0 13,5 14,9 16,0 17,3 18,4 19,4 20,4 21,3 22,2 

24 11,3 12,9 14,4 15,7 17,1 18,2 19,2 20,3 21,4 22,3 23,2 

25 12,2 13,8 15,4 16,7 18,0 19,1 20,2 21,4 22,3 23,3 24,2 

26 13,2 14,8 16,3 17,7 18,9 20,1 21,3 22,3 23,3 24,3 25,2 

27 14,1 15,7 17,2 18,6 19,8 21,1 22,2 23,3 24,3 25,2 26,1 

28 15,0 16,6 18,1 19,4 20,9 22,1 23,2 24,3 25,3 26,2 27,2 

29 15,9 17,6 19,0 20,5 21,8 23,0 24,2 25,2 26,2 27,3 28,2 

30 16,8 18,4 20,0 21,4 23,7 23,9 25,1 26,1 27,2 28,2 29,1 

32 18,6 20,3 21,9 23,3 24,7 25,8 27,1 28,2 29,2 30,2 31,2 

34 20,4 22,2 23,8 25,2 26,5 27,9 28,9 30,1 31,2 32,1 33,1 

36 22,2 24,1 25,5 27,0 28,4 29,7 30,9 32,0 33,1 34,2 35,1 

38 24,0 25,7 27,4 28,9 30,3 31,6 32,8 34,0 35,0 36,1 37,0 

40 25,8 27,7 29,2 30,8 32,2 33,5 34,7 35,9 37,0 38,1 39,1 

Quelle: https://www.bauhandwerk.de/artikel/bhw_2017-10_Taupunkttemperaturkontrolle_bei_Beschichtungsarbeiten_2904304.html 
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Z-74.62-176  16. Januar 2023  
24. Juni 2024 

B.T. innovation GmbH 
Sudenburger Wuhne 60 
39116 Magdeburg 

AgrarElast als Bestandteil des Fugenabdichtungssystems der B.T. Innovation GmbH zur 
Verwendung in L- und A-Anlagen von JGS-Anlagen und Biogasanlagen  

Der oben genannte Regelungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich 
zugelassen/genehmigt. 
Dieser Bescheid umfasst 13 Seiten und sieben Anlagen. 
Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/allgemeine Bauartgenehmigung ersetzt die allgemeine 
bauaufsichtliche Zulassung/allgemeine Bauartgenehmigung Nr. Z-74.62-176 vom 24. Juni 2019.  
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I  ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

1 Mit diesem Bescheid ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des Regelungsgegen-
standes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen. 

2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die für die Durchführung von Bauvorhaben gesetzlich vorge-
schriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen. 

3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte, 
erteilt. 

4 Dem Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weiter 
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur 
Verfügung zu stellen. Zudem ist der Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes 
darauf hinzuweisen, dass dieser Bescheid an der Verwendungs- bzw. Anwendungsstelle 
vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behörden ebenfalls Kopien zur 
Verfügung zu stellen. 

5 Dieser Bescheid darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine auszugsweise Veröffent-
lichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts für Bautechnik. Texte und Zeichnun-
gen von Werbeschriften dürfen diesem Bescheid nicht widersprechen, Übersetzungen 
müssen den Hinweis "Vom Deutschen Institut für Bautechnik nicht geprüfte Übersetzung der 
deutschen Originalfassung" enthalten. 

6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen können nachträglich ergänzt und 
geändert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern. 

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller gemachten Angaben und 
vorgelegten Dokumente. Eine Änderung dieser Grundlagen wird von diesem Bescheid nicht 
erfasst und ist dem Deutschen Institut für Bautechnik unverzüglich offenzulegen. 
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II  BESONDERE BESTIMMUNGEN 

1 Regelungsgegenstand und Verwendungs- bzw. Anwendungsbereich 

(1) Gegenstand dieses Bescheids ist der standfeste Fugendichtstoff "AgrarElast, schwarz"
(nachfolgend Fugendichtstoff genannt) als Bestandteil des Fugenabdichtungssystems der
B.T. Innovation GmbH (nachfolgend Fugenabdichtungssystem genannt).
Das Fugenabdichtungssystem darf in Lager- und Abfüllanlagen von JGS-Anlagen sowie von 
Biogasanlagen verwendet werden, in denen ausschließlich Gärsubstrate landwirtschaftlicher 
Herkunft nach § 2 (8) AwSV1, außer pflanzenölhaltige Gärsubstrate, eingesetzt werden. 
(2) Das Fugenabdichtungssystem darf in den zuvor genannten Anlagen in folgenden Be-
reichen verwendet werden:
− Fahrsilos (Gärsubstratlager), in denen ausschließlich Gärsubstrate gemäß Abschnitt 1 (1)

gelagert werden,
− Flächen, auf denen ausschließlich Gärsubstrate gemäß Abschnitt 1 (1) sowie die daraus

entstandenen Gärreste gelagert und abgefüllt werden,
− Fahrsilos, in denen Gärfutter gelagert und in denen beim Silieren entstehende Silage-

sickersäfte abgeleitet werden sowie
− Flächen, auf denen wassergefährdende Stoffe gemäß § 2 (13) AwSV gelagert und abge-

füllt werden.
(3) Der elastisch aushärtende Fugendichtstoff des Fugenabdichtungssystems (bestehend aus
Fugendichtstoff, Voranstrich, Hinterfüllmaterial) darf in Dichtkonstruktionen zur Abdichtung
von Bewegungsfugen verwendet werden.
(4) Das Fugenabdichtungssystem darf zusammen mit bestimmten Dichtkonstruktionen aus
unterschiedlichen Materialien (Kontaktmaterialien) in waagerechten und senkrechten Fugen
verwendet werden.
(5) Der Fugendichtstoff ist mit dem jeweiligen Voranstrich (Primer) auf das vorgesehene
Kontaktmaterial abgestimmt. Die Fugenflanken sind vor dem Einbringen des Fugendichtstoffs
mit dem jeweils geeigneten Voranstrich (Primer) zu versehen.
(6) Das Fugenabdichtungssystem ist mit luftbereiften Fahrzeugen befahrbar.
(7) Das Fugenabdichtungssystem darf bei normalen Umgebungs-, Bauteil- und Material-
temperaturen eingebaut und bei Umgebungstemperaturen zwischen –20 °C und +70 °C
genutzt werden, wobei die Temperatur der Lagersubstrate beim Kontakt mit dem Fugenab-
dichtungssystem 30 °C nicht überschreiten darf. Das Fugenabdichtungssystem darf während
des Silierprozesses kurzzeitig Temperaturen von 40 °C ausgesetzt werden.
(8) Das Fugenabdichtungssystem darf sowohl im Inneren von Gebäuden als auch im Freien
verwendet werden.
(9) Dieser Bescheid berücksichtigt auch die wasserrechtlichen Anforderungen an den Zulas-
sungs- und Regelungsgegenstand. Gemäß § 63 Abs. 4 Nr. 2 und 3 WHG2 gilt der Zulassungs- 
und Regelungsgegenstand damit als geeignet.
(10) Der Bescheid berücksichtigt die wasserrechtlichen Anforderungen an Anlagen zum
Lagern und Abfüllen von Jauche, Gülle und Silagesickersäften (JGS-Anlagen). Der Zulas-
sungs- und Regelungsgegenstand darf gemäß Abschnitt 2.1 der Anlage 7 der AwSV in JGS-
Anlagen verwendet bzw. angewendet werden.

1 AwSV Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) 
vom 18. April 2017 (BGBl. I S. 905), zuletzt geändert durch Artikel 256 der Verord-
nung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328) 

2 WHG Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz – WHG), 
31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom
4. Januar 2023 (BGBl. I Nr. 5)
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(11) Dieser Bescheid wird unbeschadet der Prüf- und Genehmigungsvorbehalte anderer
Rechtsbereiche erteilt.

2 Bestimmungen für das Bauprodukt/die Bauprodukte 

2.1 Eigenschaften und Zusammensetzung 
2.1.1 Allgemeines 

Das Fugenabdichtungssystem muss den Angaben und den technischen Kenndaten der 
Anlagen dieses Bescheids entsprechen. Die in diesem Bescheid nicht angegebenen Werk-
stoffkennwerte, Zusammensetzungen, Rezepturen, Abmessungen und Toleranzen müssen 
den beim Deutschen Institut für Bautechnik, bei der Zertifizierungsstelle bzw. der fremd-
überwachenden Stelle hinterlegten Angaben entsprechen. 

2.1.2 Eigenschaften 
(1) Das Fugenabdichtungssystem muss
− im angegebenen Temperaturbereich beständig und flüssigkeitsundurchlässig gegenüber

den in Absatz 1(2) genannten wassergefährdenden Stoffen sowie
− hydrolyse- und witterungsbeständig sein.
− geeignet sein, an Kontaktmaterialien gemäß Anlage 3, Tabelle 2 angeschlossen zu

werden.
− bei gleichzeitiger Beanspruchung mit Lagersubstraten gemäß Absatz 1 (2) mit luftbereiften

Fahrzeugen befahrbar sein.
− unter Berücksichtigung der zu erwartenden Einbaugegebenheiten bzw. Beanspruchungen

geeignet sein, die in Anlage 4 dargestellten zulässigen Dehn-, Stauch- bzw. Scherverfor-
mungen in parallelflankigen Bereichen sowie im Bereich von T- und Kreuzungspunkten
aufzunehmen, ohne flüssigkeitsdurchlässig zu werden und

− hinsichtlich des Brandverhaltens die Anforderungen der Klasse E nach DIN EN 13501-13

erfüllen.
(2) Die Eigenschaften nach Absatz (1) wurden dem DIBt gegenüber nachgewiesen.

2.1.3 Zusammensetzung
(1) Das Fugenabdichtungssystem besteht aus:
− Fugendichtstoff

"AgrarElast": einkomponentig auf MS-Polymer-Basis  
− Voranstrich

"Primer B(eton)" einkomponentig auf Polyacrylat-Basis 
"Primer A(sphalt)" zweikomponentig (Komponente A und B) auf 

Epoxidharz-Basis 
"Primer S(tahl)" besteht aus einer Komponente auf Silanbasis 

− Hinterfüllmaterial
Es ist geschlossenzelliges und mit dem Fugendichtstoff verträgliches Hinterfüllmaterial
gemäß den Festlegungen des Antragstellers zu verwenden.

(2) Nähere Angaben zu den einzelnen Komponenten des Fugenabdichtungssystems
(Mischungsverhältnis, Ablüftezeit etc.) enthält Anlage 1.

3 DIN EN 13501-1:2010-01 Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten – Teil 1: 
Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Prüfungen zum Brandverhalten von 
Bauprodukten; Deutsche Fassung EN 13501-1:2010 
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2.2 Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung und Kennzeichnung 
2.2.1 Herstellung 

Die Herstellung des Fugendichtstoffs und der Voranstriche hat nach den im Deutschen Institut 
für Bautechnik hinterlegten Angaben im Werk 11 der B.T. Innovation GmbH zu erfolgen. 
Änderungen der Rezeptur und der Herstellverfahren bedürfen der vorherigen Zustimmung 
durch das Deutsche Institut für Bautechnik.  

2.2.2 Verpackung, Transport, Lagerung 
(1) Verpackung, Transport und Lagerung der einzelnen Komponenten des Fugenabdich-
tungssystems müssen so erfolgen, dass die Gebrauchstauglichkeit nicht beeinträchtigt wird.
Insbesondere sind der Fugendichtstoff und alle Komponenten des jeweiligen Voranstrichs in
geschlossenen Originalgebinden vor Feuchtigkeit geschützt im in Anlage 1 angegebenen
Temperaturbereich zu lagern. Die auf den Gebinden angegebene maximale Lagerzeit ist zu
beachten.
(2) Die auf den Liefergefäßen vermerkten Angaben zu Anforderungen aus anderen Rechts-
bereichen (z. B. Gefahrstoff- bzw. Transportrecht) sind zu beachten.
(3) Die Komponenten des Fugenabdichtungssystems sind nicht der direkten Sonnenein-
strahlung auszusetzen. Sie sind so zu lagern, dass die Stofftemperatur zum Zeitpunkt der
Verarbeitung größer +5 °C und kleiner +35 °C ist.

2.2.3 Kennzeichnung 
(1) Die Komponenten des Fugenabdichtungssystems müssen vor dem Einbau einwandfrei
identifizierbar sein.
(2) Liefergefäße, Verpackungen, Lieferschein oder Schilder/Aufkleber sind im Herstellwerk
gemäß Abschnitt 2.2.1 vom Hersteller mit nachstehenden Angaben zu kennzeichnen:
− vollständige Bezeichnung der Einzelkomponenten (gemäß Abschnitt 2.1.3):

Komponente für 'AgrarElast der B.T. Innovation GmbH zur Verwendung in L- und A-
Anlagen von JGS-Anlagen und Biogasanlagen' nach Bescheid Nr. Z-74.62-176,

− Name und Werkzeichen des Herstellers,
− unverschlüsselte Mindesthaltbarkeit und
− Chargen-Nr.
(3) Zusätzlich ist jedes Liefergefäß mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) gemäß
den Übereinstimmungszeichen-Verordnungen der Länder zu kennzeichnen. Die Kennzeich-
nung mit dem Ü-Zeichen darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3
erfüllt sind.
(4) Alle für den Einbau wichtigen Angaben müssen deutlich und verständlich auf der Ver-
packung und/oder auf einem Beipackzettel, vorzugsweise mit Darstellungen, angegeben sein.

2.3 Übereinstimmungsbestätigung 
2.3.1 Allgemeines 

(1) Die Bestätigung der Übereinstimmung des Bauprodukts (Fugendichtstoff und Voran-
striche) mit den Bestimmungen der vom Bescheid erfassten allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung muss für das Herstellwerk mit einer Übereinstimmungserklärung des Herstellers
auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer regelmäßigen
Fremdüberwachung einschließlich einer Erstprüfung des Bauprodukts nach Maßgabe der
folgenden Bestimmungen erfolgen.
(2) Für die Erteilung des Übereinstimmungszertifikats und die Fremdüberwachung ein-
schließlich der dabei durchzuführenden Produktprüfungen hat der Hersteller der einzelnen
Komponenten des Bauprodukts eine hierfür anerkannte Überwachungs- bzw. Zertifizie-
rungsstelle einzuschalten.
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(3) Die Übereinstimmungserklärung hat der Hersteller durch Kennzeichnung der Bauprodukte
mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck
abzugeben.
(4) Dem Deutschen Institut für Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von
ihr erteilten Übereinstimmungszertifikats sowie eine Kopie des Erstprüfberichts (gemäß
Abschnitt 2.3.3) zur Kenntnis zu geben.

2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle  
(1) Im Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzuführen.
Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende kontinuier-
liche Überwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die von ihm
hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser vom Bescheid erfassten allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.
(2) Die werkseigene Produktionskontrolle für die einzelnen Komponenten des Bauprodukts
soll im Herstellwerk mindestens die in Anlage 2 aufgeführten Maßnahmen einschließen und
ist gemäß dem hinterlegten Prüfplan durchzuführen.
(3) Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen müssen mindestens folgende Angaben enthalten:
− Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile,
− Art der Kontrolle oder Prüfung,
− Datum der Herstellung und der Prüfung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials

oder der Bestandteile,
− Ergebnis der Kontrolle und Prüfungen sowie Vergleich mit den Anforderungen gemäß

Anlage 2 sowie
− Unterschrift des für die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.
(4) Die Aufzeichnungen sind mindestens fünf Jahre aufzubewahren und der für die Fremd-
überwachung eingeschalteten Überwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen
Institut für Bautechnik und der zuständigen obersten Bauaufsichtsbehörde auf Verlangen
vorzulegen.
(5) Bei ungenügendem Prüfergebnis sind vom Hersteller unverzüglich die erforderlichen
Maßnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Einzelne Komponenten des Bauprodukts,
die den Anforderungen nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit
übereinstimmenden ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist – soweit
technisch möglich und zum Nachweis der Mängelbeseitigung erforderlich – die betreffende
Prüfung unverzüglich zu wiederholen.

2.3.3 Fremdüberwachung 
(1) Im Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdüberwachung
regelmäßig zu überprüfen, mindestens jedoch zweimal jährlich.
(2) Die Fremdüberwachung ist gemäß Anlage 2 auf Grundlage des hinterlegten Prüfplans
durchzuführen. Im Rahmen der Fremdüberwachung ist die Identität nach Anlage 2 dabei im
Vergleich zu den Angaben nach Anlage 3 mit den ermittelten Werten festzustellen. Die Pro-
benahme und Prüfungen obliegen jeweils der anerkannten Überwachungsstelle.
(3) Im Rahmen der Fremdüberwachung ist eine Erstprüfung der einzelnen Komponenten des
Bauprodukts mit folgendem Prüfumfang durchzuführen:
− Identität der Materialien,
− Verarbeitungszeit,
− Verarbeitungseigenschaften,
− Klebfreiheit,
− Zugspannungswerte E 50 bei +23 °C und –20 °C sowie
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− Zugspannungswerte E 50 bei +23 °C nach Lagerung in einer vom DIBt festgelegten
Prüfflüssigkeit (siehe Anlage 2) gemäß hinterlegtem Prüfplan.

(4) Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdüberwachung sind aufzuzeichnen und aus-
zuwerten. Die Aufzeichnungen müssen mindestens folgende Angaben enthalten:
− Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile sowie

deren Chargennummern,
− Art der Kontrolle oder Prüfung,
− Datum der Herstellung und der Prüfung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials

oder der Bestandteile,
− Ergebnis der Kontrolle und Prüfungen sowie Vergleich mit den Anforderungen gemäß

Anlage 3 sowie
− Unterschrift des für die Fremdüberwachung Verantwortlichen.
(5) Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdüberwachung sind mindestens fünf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Überwachungsstelle dem
Deutschen Institut für Bautechnik und der zuständigen obersten Bauaufsichtsbehörde auf
Verlangen vorzulegen.

3 Bestimmungen für Planung, Bemessung und Ausführung 

3.1 Planung und Bemessung 
(1) Die Planung des Fugenabdichtungssystems darf nur von fachkundigen Planern vorge-
nommen werden.
(2) Die Fugen sind so zu planen, dass sie während der späteren Nutzung kontrolliert werden
können.
(3) Für den sachgemäßen Einbau des Fugenabdichtungssystems erstellt der Antragsteller
eine Einbau- und Verarbeitungsanleitung.
(4) Unter Berücksichtigung der wasserrechtlichen Vorschriften und den zu erwartenden
chemischen und mechanischen Beanspruchungen sind für das jeweilige Objekt prüfbare
Berechnungen und Konstruktionsunterlagen (z. B. Fugenpläne) durch einen fachkundigen
Planer anzufertigen. Bewegungsfugen sind unter Berücksichtigung der zulässigen Kontakt-
materialien (Dichtflächenmaterialien) gemäß Anlage 3, Tabelle 2 so anzuordnen, dass die
zulässigen Dehn-, Stauch- und Scherwege des Fugenabdichtungssystems gemäß Anlage 4
eingehalten werden.
(5) Bei Planung und Bemessung ist das Folgende zu beachten:
− Fugenabdichtungssysteme in Dichtkonstruktionen sind so anzuordnen, dass diese nur im

Rahmen der in Abschnitt 1 angegebenen Beanspruchung beaufschlagt werden können
bzw. ein Ansammeln eines Gemischs aus Schmutz und wassergefährdenden Flüssig-
keiten auf dem Fugenabdichtungssystem vermieden wird.

− Vom Planer ist in den Konstruktionsunterlagen das Mindestalter des Betons vor der
Verfugung, unter Berücksichtigung der zu verfugenden Dichtkonstruktion und der beson-
deren Gegebenheiten des jeweiligen Objektes, anzugeben.

− Die anschließende Dichtkonstruktion ist so zu bemessen, dass die zulässigen Bewegun-
gen gemäß Anlage 4 (z. B. infolge Temperatur, Restschwinden bzw. -kriechen) einge-
halten werden.

− Das Fugenabdichtungssystem darf bei Umgebungstemperaturen zwischen –20 °C und
+70 °C genutzt werden, wobei die Temperatur der Lagersubstrate beim Kontakt mit dem
Fugenabdichtungssystem 30 °C nicht überschreiten darf. Das Fugenabdichtungssystem
darf während des Silierprozesses kurzzeitig Temperaturen von 40 °C ausgesetzt werden.
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− Die zusätzlichen herausgegebenen Anweisungen und technischen Hinweise des Antrag-
stellers über die Beschaffenheit der Fugenflanken sowie anschließender Bauteile sind zu
beachten.

3.2 Bestimmungen für die Ausführung 
3.2.1 Allgemeines 

(1) Der ausführende Betrieb (gemäß Vorschriften der AwSV), einschließlich seiner Fachkräfte,
muss vom Antragsteller für die in diesem Bescheid genannten Tätigkeiten geschult und
autorisiert sein.
(2) Bei der Verwendung des Abdichtungssystems in JGS-Anlagen wird auf Anlage 7, Ab-
schnitt 2.4 der AwSV verwiesen, wonach der ausführende Betrieb für diese Tätigkeiten
Fachbetrieb gemäß § 62 AwSV sein muss, es sei denn, die Tätigkeiten sind gemäß AwSV
von der Fachbetriebspflicht ausgenommen.
(3) Das Fugenabdichtungssystem ist gemäß den Bestimmungen dieses Bescheids, nach den
Konstruktionszeichnungen (Abschnitt 3.1 (4)) und der Einbau- und Verarbeitungsanweisung
des Antragstellers einzubauen. Die in der Einbau- und Verarbeitungsanweisung festgelegten
Verarbeitungs- und Nachbehandlungshinweise sind einzuhalten.
(4) Die einzelnen Komponenten des Fugenabdichtungssystems müssen den Angaben der
Anlagen entsprechen.
(5) Die Komponenten des Fugenabdichtungssystems dürfen nicht ausgetauscht werden.
(6) Die zulässige Fugenbreite gemäß Anlage 1, Tabelle 1 ist einzuhalten.
(7) Vor dem Einbau des Fugenabdichtungssystems ist die Eignung der Fugenflanken sowie
der anschließenden Bauteile festzustellen.
− Bei Beton-Dichtkonstruktionen muss der Beton der Kontaktflächen das vom Planer fest-

gelegte Mindestalter vor dem Verfugen (siehe Abschnitt 3.1 (5)) erreicht haben.
− Es ist sicherzustellen, dass die Asphalt-Dichtschicht bzw. -Dichtkonstruktion und die

vorbereitete Fugenkammer den Anforderungen dieses Bescheids entsprechen.
− Die Fugen in Asphalt-Dichtschichten bzw. -Dichtkonstruktionen sind zu schneiden; sie

dürfen nicht abgestellt werden.
− Die Fugenflanken müssen trocken sein und dürfen keine Verunreinigungen aufweisen.
− Ansammlungen von Niederschlagswasser hinter bereits ausgeführten Abdichtungen sind

zu verhindern.
− An der jeweiligen Fugenflanke ist der Voranstrich gleichmäßig aufzubringen (siehe auch

Anlage 5 und Anlage 6). Der Voranstrich ist gemäß den Bestimmungen der Einbau- und
Verarbeitungsanweisung des Antragstellers aufzutragen.

(8) Der Antragsteller hat das Hinterfüllmaterial nach den folgenden Kriterien auszuwählen und
in der Einbau- und Verarbeitungsanweisung anzugeben:
− Es ist ein Hinterfüllmaterial zu wählen, das eine Haftung des Fugendichtstoffs zum Fugen-

grund verhindert. Das Hinterfüllmaterial ist zur Einhaltung der Maße für die Fugentiefe
genügend fest und mit gleicher Höhe "d" (Anlage 5 und Anlage 6) einzubauen.

− Das Hinterfüllmaterial muss so eingebaut sein, dass ein ellipsenförmiger Flächenquer-
schnitt (siehe Anlage 5 und Anlage 6) entsteht. Es muss mit dem Fugendichtstoff verträg-
lich sein.

− Das Hinterfüllmaterial darf die Formänderung des Fugendichtstoffs nicht unzulässig behin-
dern und keine Stoffe enthalten, die das Haften des Fugendichtstoffs an den Fugenflanken
beeinträchtigen können.

− Das Hinterfüllmaterial darf keine Verfärbungen oder Blasen hervorrufen.
− Das Hinterfüllmaterial muss im eingebauten Zustand einen ausreichenden Widerstand

beim Einbringen des Fugendichtstoffs leisten.
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3.2.2 Einbau 
(1) Bei Temperaturen an der Bauteiloberfläche unter +5 °C und über +35 °C darf nicht verfugt
werden. Die Stofftemperatur des Fugendichtstoffs muss zum Zeitpunkt der Verarbeitung
zwischen +5 °C und +35 °C liegen.
(2) Der Fugendichtstoff darf nicht auf Kondenswasserschichten eingebracht werden. Die
Oberflächentemperatur der Bauteile im Fugenbereich muss während des Einbauens des
Fugendichtstoffs mindestens 3 K über der Taupunkttemperatur liegen.
(3) Der Fugendichtstoff bzw. der jeweilige Voranstrich ist gemäß der Einbau- und Verarbei-
tungsanweisung des Antragstellers zu mischen und einzubringen.
(4) Die in Anlage 1 angegebene Zeitspanne zwischen Auftragen des Voranstrichs und Ein-
bringen des Fugendichtstoffs (Ablüftezeit) ist einzuhalten.
(5) Der Fugendichtstoff ist gleichmäßig und möglichst blasenfrei einzubringen.
(6) Die Freigabe für mechanische und chemische Beanspruchungen der Dichtkonstruktion
darf erst nach der in Anlage 1 angegebenen Frist nach dem vollständigen Einbringen des
Fugenabdichtungssystems erfolgen.

3.2.3 Kontrolle der Ausführung 
(1) Vor, während bzw. nach Einbau des Fugenabdichtungssystems sind nachstehende Kon-
trollen durchzuführen.
(2) Vor dem Einbau:
− Vor dem Einbringen des Fugenabdichtungssystems ist durch den ausführenden Betrieb

gemäß Abschnitt 3.2.1 (1) sicherzustellen, dass die Betonfestigkeitsklasse der Beton-
dichtkonstruktion den Anforderungen der jeweils maßgebenden allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung/allgemeinen Bauartgenehmigung der Dichtkonstruktion, der
DIN 11622-24 oder DIN 11622-55 entspricht, beispielsweise durch Kontrolle dieser Kenn-
werte in den Überwachungsaufzeichnungen gemäß DIN EN 136706 in Verbindung mit
DIN 1045-37, z. B. Bautagebuch.

− Kontrolle der Fugenbreite, des Fugenabstands und der Tiefe des Fugenraums gemäß An-
lage 5 und Anlage 6, der Konstruktionsunterlagen, z. B. Fugenplan (siehe Abschnitt 3.1),
bzw. der Einbau- und Verarbeitungsanweisung des Antragstellers.

− Kontrolle des Zustands der Kontaktflächen (Haftflächen). Verschmutzungen sind gründlich
vor dem Einbau zu entfernen.

− Ermittlung der Oberflächentemperatur und Vergleich (3 K über Taupunkttemperatur)
gemäß Abschnitt 3.2.2.

(3) Nach dem Einbau:
− Das eingebaute Fugenabdichtungssystem ist im ausgehärteten Zustand in voller Länge

auf Flankenhaftung zu untersuchen. Diese Prüfung kann mit einer der nachstehenden
Methoden durchgeführt werden:
- Kugelstab-Prüfung

Hierbei wird ein am Ende halbkugelförmig abgerundeter Stab von halber Fugenbreite
ca. 2 mm tief in die Fuge eingedrückt.

4 DIN 11622-2:2015-09 Gärfuttersilos, Güllebehälter, Behälter in Biogasanlagen, Fahrsilos – Teil 2: Gärfutter-
silos, Güllebehälter und Behälter in Biogasanlagen aus Beton 

5 DIN 11622-5:2015-09 Gärfuttersilos, Güllebehälter, Behälter in Biogasanlagen, Fahrsilos – Teil 5: Fahrsilos 
6 DIN EN 13670:2011-03 Ausführung von Tragwerken aus Beton 
7 DIN 1045-3:2012-03 Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton – Teil 3: Bauausführung – Anwen-

dungsregeln zu DIN EN 13670, sowie DIN 1045-3 Berichtigung 1:2013-07 
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- Rollen-Prüfung
Durch Verwendung einer kreisrunden Metallscheibe von rund 100 mm Durchmesser,
deren Dicke halb so groß ist wie die Fugenbreite und deren Umfangsfläche halbkreis-
förmig gerundet ist, wird der Eindruckversuch kontinuierlich durchgeführt. Dazu wird die
Scheibe mit einer Achse versehen und in eine Vorrichtung eingebaut, die ausreichend
beschwert (ca. 2 mm tief eingedrückt) wird. Das so vorbereitete Gerät wird langsam
über das eingebaute Fugenabdichtungssystem gezogen.

(4) Während der Herstellung des Fugenabdichtungssystems sind Aufzeichnungen über den
Einbau (siehe zum Beispiel Anlage 7) vom Bauleiter oder seinem Vertreter zu führen. Die
Aufzeichnungen müssen während der Bauzeit auf der Baustelle bereitliegen und sind dem mit
der Bauüberwachung Beauftragten auf Verlangen vorzulegen.

3.2.4 Übereinstimmungsnachweis für die Bauart 
(1) Die Bestätigung der Übereinstimmung der Bauart (eingebautes Fugenabdichtungssystem)
mit den Bestimmungen dieses Bescheids muss vom ausführenden Betrieb nach Ab-
schnitt 3.2.1 (1) mit einer Übereinstimmungserklärung und folgenden zusätzlichen Kontrollen
erfolgen:
− Kontrolle auf Vollständigkeit und Richtigkeit der vorgesehenen Systemkomponenten für die

fachgerechte Ausführung der Bauart sowie deren Kennzeichnung mit dem Überein-
stimmungszeichen und

− Kontrollen der Ausführung nach Abschnitt 3.2.3.
(2) Die Ergebnisse der Kontrollen sind aufzuzeichnen und auszuwerten. Die Aufzeichnungen
müssen mindestens folgende Angaben enthalten:
− Fugenabdichtungssystem:  "AgrarElast- Fugenabdichtungssystem der

B.T. Innovation GmbH zur Verwendung in L- und A-Anlagen 
von JGS-Anlagen und Biogasanlagen"   

− Bescheidnummer: Z-74.62-176
− Antragsteller: Name, Adresse
− Ausführung am: Datum
− Ausführung von: vollständige Firmenbezeichnung
− Hinweis: Wiederherstellung der Flüssigkeitsundurchlässigkeit nur nach 

allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung/allgemeiner Bauart-
genehmigung Nr. Z-74.62-176 und den entsprechenden An-
gaben des Antragstellers 

− Art der Kontrolle oder Prüfung (siehe Abschnitt 3.2.3)
− Datum der Kontrolle oder Prüfung
− Ergebnis der Kontrolle und Prüfungen sowie Vergleich mit den Anforderungen
− Unterschrift des für die Ausführungskontrolle Verantwortlichen
(3) Die Aufzeichnungen sind dem Betreiber zur Aufnahme in die Bauakten auszuhändigen
und dem Deutschen Institut für Bautechnik, der zuständigen obersten Bauaufsichtsbehörde
und dem Sachverständigen (gemäß Vorschriften der AwSV) auf Verlangen vorzulegen.

4 Bestimmungen für Nutzung, Unterhalt und Wartung 

4.1 Allgemeines 
(1) Auf die Notwendigkeit der ständigen Überwachung der Dichtheit sowie der Funktions-
fähigkeit der JGS-Anlage gemäß AwSV, Anlage 7, Abschnitt 6.2 durch den Betreiber einer
JGS-Anlage wird verwiesen. Hierfür gelten die unter Abschnitt 4.2 aufgeführten Kriterien in
Verbindung mit Abschnitt 4.3.
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(2) Es wird darauf verwiesen, dass der Betreiber einer JGS-Anlage verpflichtet ist, mit dem
Instandhalten, Instandsetzen und Reinigen des Abdichtungssystems nur solche Betriebe zu
beauftragen, die für diese Tätigkeiten Fachbetrieb im Sinne von AwSV, Anlage 7, Ab-
schnitt 2.4 sind.
(3) Es wird ebenso darauf verwiesen, dass der Betreiber einer JGS-Anlage verpflichtet ist,
eine Prüfung vor Inbetriebnahme durch Sachverständige nach Wasserrecht zu veranlassen
(siehe AwSV, Anlage 7, Abschnitt 6.4.).
(4) Vom Betreiber sind in der Betriebsanweisung der jeweiligen Biogas-LA-Anlagen, die
Kontrollintervalle in Abhängigkeit von der nach diesem Bescheid zulässigen Bean-
spruchungsdauer zu organisieren. Die Ergebnisse der regelmäßigen Kontrollen und alle von
dieser Betriebsanweisung abweichenden Ereignisse sind zu dokumentieren. Diese Auf-
zeichnungen sind dem Sachverständigen (gemäß Vorschriften der AwSV) auf Verlangen
vorzulegen.
(5) Vom Betreiber sind in der Betriebsanweisung der jeweiligen Lager- und Abfüllanlage von
JGS-Anlagen bzw. Biogasanlagen für die Fahrsilos, Flächen zum Lagern sowie Abfüllen, die
Kontrollintervalle so zu organisieren, dass der Fugendichtstoff mindestens einmal jährlich
visuell kontrolliert werden kann. Bei der visuellen Kontrolle sind u. a. die Oberfläche des
Fugendichtstoffs auf Veränderungen, wie Rissbildungen, Aufweichungen usw., die Flanken-
haftung des Fugendichtstoffs an der anschließenden Dichtkonstruktion sowie die Fugen-
geometrie entsprechend Anlage 1, Anlage 5 und Anlage 6 zu prüfen. Werden hier Mängel
festgestellt, so ist durch eine sachkundige Person festzustellen (z. B. durch Betrieb gemäß
Abschnitt 3.2.1 (1)), ob das Fugenabdichtungssystem noch flüssigkeitsundurchlässig ist.
(6) Wird vom Betreiber bei diesen Kontrollen festgestellt, dass die anschließende Beton-
dichtkonstruktion mehr als 5 mm abgetragen wurde (Fase ist im Bereich der Fuge nicht mehr
sichtbar (siehe Anlage 5)), so ist durch eine sachkundige Person prüfen zu lassen, ob die
Dichtkonstruktion an dieser Stelle noch flüssigkeitsundurchlässig ist. Bei negativem Ergebnis
ist die Flüssigkeitsundurchlässigkeit durch geeignete Maßnahmen wiederherzustellen, z. B.
Reprofilierung der Fugenflanke mit einem Betonersatzsystem, das über eine allgemeine
bauaufsichtliche Zulassung/allgemeine Bauartgenehmigung für die Verwendung in Lager- und
Abfüllanlagen von JGS-Anlagen bzw. Biogasanlagen verfügt, und Einbau des Fugen-
dichtstoffs gemäß diesem Bescheid.
(7) Die Ergebnisse der regelmäßigen Kontrollen und alle von der Betriebsanweisung abwei-
chenden Ereignisse sind zu dokumentieren. Diese Aufzeichnungen sind dem Sachverstän-
digen (gemäß Vorschriften der AwSV) auf Verlangen vorzulegen.
(8) Das Fugenabdichtungssystem darf unter bestimmten Voraussetzungen nur mit luftbe-
reiften Fahrzeugen (siehe auch Anlage 1, Tabelle 1) befahren werden.
(9) Bei der Wiederherstellung der Flüssigkeitsundurchlässigkeit des Fugenabdichtungs-
systems in bestehenden LA-Anlagen nach Abschnitt 4.4 hat der Betreiber gemäß den Vor-
schriften der AwSV
− die Bauzustandsbegutachtung und das darauf abgestimmte Instandsetzungskonzept bei

einem fachkundigen Planer und
− die Überprüfung des ordnungsgemäßen Zustands des wiederhergestellten Bereichs
zu veranlassen. Dem Sachverständigen (gemäß Vorschriften der AwSV) ist die Möglichkeit 
der Kenntnisnahme der Bauzustandsbegutachtung und des Instandsetzungskonzepts einzu-
räumen. 
(10) Es wird darauf verwiesen, dass der Betreiber einer JGS-Anlage verpflichtet ist,
− mit dem Instandhalten, Instandsetzen und Reinigen des Abdichtungssystems nur solche

Betriebe zu beauftragen, die für diese Tätigkeiten Fachbetrieb im Sinne von AwSV,
Anlage 7, Abschnitt 2.4 sind und

− eine Prüfung vor Inbetriebnahme durch Sachverständige nach Wasserrecht zu veran-
lassen, siehe AwSV, Anlage 7, Abschnitt 6.4.
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4.2 Prüfungen durch Sachverständige gemäß Vorschriften der AwSV 
(1) Prüfung vor Inbetriebnahme
− Der Sachverständige ist über den Fortgang der Arbeiten laufend zu informieren. Ihm ist die

Möglichkeit zu geben, an den Kontrollen vor und nach dem Einbau des Fugenab-
dichtungssystems nach Abschnitt 3.2.3 teilzunehmen und die Ergebnisse der Kontrollen
zu beurteilen.

− Die abschließende Prüfung der Beschaffenheit der Oberfläche des Fugenabdichtungs-
systems erfolgt durch Inaugenscheinnahme der Oberfläche sämtlicher Fugen der jeweili-
gen Dichtkonstruktion.

− Der Sachverständige prüft die in der Betriebsanweisung des Betreibers festgelegten
Kontrollintervalle (nach Abschnitt 4.1).

(2) Wiederkehrende Prüfungen bei Verwendung in L- und A-Anlagen von Biogasanlagen
− Die Untersuchung der Beschaffenheit des Fugenabdichtungssystems geschieht durch

Sichtprüfung der Fugenabdichtung in allen Bereichen der jeweiligen Dichtkonstruktion.
Dabei sind im Besonderen die Bestimmungen des Abschnittes 4.1 (5) zu beachten.

− Zusätzlich ist die Untersuchung auf Flüssigkeitsundurchlässigkeit durch stichprobenartige
Prüfung des Fugenabdichtungssystems auf Flankenhaftung durchzuführen.

− Anhand der Dokumentation über die regelmäßigen Kontrollen und aller von der Betriebs-
anweisung abweichenden Ereignisse ist zu kontrollieren, ob
- die Kontroll- und Reinigungsintervalle vom Betreiber eingehalten wurden,
- es zu keinen von der Betriebsanweisung abweichenden Ereignissen gekommen ist und
- kein längerer Kontakt mit den wassergefährdenden Flüssigkeiten im Laufe der Nutzung

stattgefunden hat.
Der Vergleich ist dabei zu den nach diesem Bescheid zulässigen Beanspruchungen 
vorzunehmen. 

− Ergeben sich Zweifel an der Flüssigkeitsundurchlässigkeit des Fugenabdichtungssystems
(z. B. aufgrund von Aufweichungen der Oberfläche des Fugendichtstoffs) sind weitere
Untersuchungen erforderlich. Hierzu müssen ggf. Proben (Bohrkerne) aus dem betroffenen 
Bereich entnommen werden. Auf die Entnahme von Proben aus dem unter dem
Fugenabdichtungssystem liegenden Boden kann verzichtet werden, wenn nachweislich
keine vollständige Durchdringung des Fugenabdichtungssystems durch wassergefähr-
dende Flüssigkeiten erfolgte.

4.3 Mängelbeseitigung 
(1) Nach den Vorschriften der AwSV sind Mängel zu beheben, die bei den Kontrollen und
Prüfungen festgestellt wurden. Mit der Schadensbeseitigung ist ein Betrieb nach Ab-
schnitt 3.2.1 (1) zu beauftragen, der die in diesem Bescheid genannten Materialien ent-
sprechend den Angaben der Verarbeitungsanleitung des Antragstellers verwenden darf und
die Anforderungen des Abschnitts 3.2.1 erfüllt.
(2) Die Flüssigkeitsundurchlässigkeit beschädigter Bereiche ist gemäß Abschnitt 4.4 wieder-
herzustellen und gemäß Abschnitt 4.2 vor der Inbetriebnahme zu prüfen.

4.4 Wiederherstellung der Flüssigkeitsundurchlässigkeit in bestehenden Anlagen 
(1) Der Fugendichtstoff und der jeweilige Voranstrich (Primer) dürfen zur Wiederherstellung
der Flüssigkeitsundurchlässigkeit von Fugenabdichtungssystemen aus dem Fugendichtstoff
dieses Bescheids in bestehenden JGS-Anlagen bzw. Biogasanlagen in den in Abschnitt 1 (2)
aufgeführten Bereichen eingesetzt werden.
(2) Die Wiederherstellung der Flüssigkeitsundurchlässigkeit ist auf Grundlage einer Bauzu-
standsbegutachtung und dem darauf abgestimmten Instandsetzungskonzept unter Berück-
sichtigung dieses Bescheids für das jeweilige Vorhaben fachkundig zu planen und auszu-
führen. Dabei sind die Wechselwirkungen zwischen der Dichtkonstruktion und dem Fugen-
abdichtungssystem zu berücksichtigen.
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(3) Die Wiederherstellung der Flüssigkeitsundurchlässigkeit im Fugenbereich der ange-
schlossenen Dichtkonstruktion (Kontaktmaterial) ist auf Grundlage des Verwendbarkeits-
nachweises der jeweiligen Dichtkonstruktion durchzuführen.
(4) Vor der Wiederherstellung der Flüssigkeitsundurchlässigkeit ist sicher zu stellen, dass die
in der Bauzustandsbegutachtung ermittelten Schädigungen der Dichtkonstruktion und deren
Ursachen beseitigt wurden.
(5) Es gelten für die Wiederherstellung der Flüssigkeitsundurchlässigkeit des Fugenabdich-
tungssystems die Bestimmungen dieses Bescheids und die zusätzlichen Bestimmungen des
Antragstellers.
(6) Mit Arbeiten zur Wiederherstellung der Flüssigkeitsundurchlässigkeit sind nur Betriebe
nach Abschnitt 3.2.1 (1) zu beauftragen.
(7) Bei wesentlichen Maßnahmen zur Wiederherstellung der Flüssigkeitsundurchlässigkeit ist
vom Betreiber, bevor die Anlage wieder in Betrieb genommen wird, die Überprüfung des
ordnungsgemäßen Zustands des wiederhergestellten Bereichs gemäß den Vorschriften der
AwSV zu veranlassen.

Dr.-Ing. Ullrich Kluge 
Referatsleiter  

Beglaubigt 
Dr.-Ing. Westphal-Kay 
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Tabelle 1: Abmessungen der Fugenausbildung 1, 2 

– befahrbar mit luftbereiften Fahrzeugen – – begehbar durch Fußgänger – 
b d dH b d dH 

mm mm

20 20 30 20 20 30

Zwischenwerte sind linear zu interpolieren. 

40 40 60
1 Vergleiche Anlage 5 und Anlage 6 
2 Für die Verwendung mit den Kontaktmaterialien gemäß Anlage 3, Tabelle 2.  

Tabelle 2: Charakteristische Materialkennwerte für den Einbau 

lfd. 
Nr. Merkmal Einheit Kennwerte für das Fugenabdichtungssystem zur 

Verwendung gegenüber unlegiertem Stahl 
1 Kontaktmaterial nach Anlage 3 --- Beton Asphalt unlegierter Stahl 
2 Voranstrich Primer B(eton) Primer A(sphalt) Primer S(tahl) 

3 
Ablüftezeit (bei 23 °C) 
des Voranstrichs 
(witterungsabhängig) mindestens:  

--- 15 Minuten 30 Minuten 10 Minuten 

4 

max. Lagerzeit1  
Dichtstoff (bei 5 °C bis 25 °C): 

Monate 
9 

Voranstrich: 
bei einer Lagertemperatur von 

6 12 18
°C 5 bis 30 5 bis 30 5 bis 35 

5 
Mischungsverhältnis 
Dichtstoff:   Gew.- 1-komponentig

 Voranstrich:  Teile 1-komponentig 100 : 16 1-komponentig
6 Verarbeitungszeit2 (Topfzeit) Minuten 20 
7 Durchhärtungszeit bis zur vollen 

chemischen und mechanischen 
Beanspruchbarkeit2 

--- 3 mm je 24 Stunden 
(witterungsabhängig) 

8 Wartezeit  
bis zur Befahrbarkeit2 Stunden 24  

(witterungsabhängig) 
9 Farbton  Dichtstoff: 

Voranstrich (Primer)1: 
- schwarz

transparent hellgelb hellgelb

10 
Hinterfüllmaterial 

- 
gemäß Bescheid und den zusätzlichen Festlegungen des 

Antragstellers 
Baustoffklasse nach DIN 4201-1 mindestens Baustoffklasse B2 

11 Oberflächentemperatur der Flächen-
abdichtungssysteme im 
Fugenbereich während des Einbaus 

-- ≥ 5 °C und ≤ 35 °C,
≥ 3 K über der Taupunkttemperatur

12 Baustoffklasse des Fugendichtstoffs zusammen mit dem Voranstrich: 
Klasse E nach DIN EN 13501-1 

1 im Originalgebinde 
2 Herstellerangabe 

AgrarElast als Bestandteil des Fugenabdichtungssystems der B.T. Innovation GmbH zur 
Verwendung in L- und A-Anlagen von JGS-Anlagen und Biogasanlagen 

Abmessungen der Fugenausbildung 
Charakteristische Materialkennwerte für den Einbau 

Anlage 1 
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lfd. 
Nr. Kennwert Prüfgrundlage Überwachungs-

gegenstand 

Häufigkeit der 
Überwachungs-

werte 
werkseigenen 
Produktions-

kontrolle 

Fremdüber-
wachung2 

1 IR-Spektrum1 DIN EN 1767 

Voranstrich  
sowie am 

ausgehärteten 
Fugendichtstoff --- 

2 x jährlich 
zum Bescheid 

hinterlegte Kurven 

2 TGA DIN EN ISO 11358 ausgehärteter 
Fugendichtstoff  

1 x in 
5 Jahren 

3 Dichte (bei 23 °C)1 DIN EN ISO 
2811-1  

Voranstriche und 
Fugendichtstoff 

min. 1 x je 
Fertigungs-

charge 
2 x jährlich Anlage 1 und 

Anlage 3 

4 Viskosität1, 4, 5  

(bei 23 °C) 
DIN EN 3219, 
Verfahren B  

Primer B(eton) 

Primer A(sphalt) 

Primer S(tahl)8 

Fugendichtstoff 

5 Verlaufseigenschaften DIN EN 14187-3 

Fugendichtstoff 

6 klebfreie Zeit DIN EN 14187-2 

7 Dehnspannungswert 
E503 DIN EN ISO 8340 

1 x je 
Fertigungs-

woche 

8 

Dehnspannungswerte 
E50 nach Lagerung in 
Prüfflüssigkeit der 
Flüssigkeitsgruppe 
"2"6, 7 nach 28d (40 °C)  

Hinterlegter 
Prüfplan 2 x jährlich 2 x jährlich 

zul. Abweichung 
vom Prüfwert nach 

lfd. Nr. 7: 
± 25 % 

9 Verarbeitungszeit 
(Topfzeit) SAM 92 

min. 1 x je 
Fertigungs-

charge 
--- Anlage 1

10 
Volumenänderung bei 
Temperatur-
beanspruchung 

Hinterlegter 
Prüfplan --- 

2 x jährlich < 5 % 

11 

Volumen- und Masse-
änderung nach Lage-
rung in Prüfflüssigkeit 
der Flüssigkeitsgruppe 
"2"6 nach 28d (40 °C) 

1 x in 
5 Jahren 

zum Bescheid 
hinterlegte Werte 

± 5 % 

1 Identifikationsprüfungen 
2 Die Prüfungen hat an durch die Überwachungsstelle aus der laufenden Produktion repräsentativ entnommenen Materialien zu erfolgen. 
3 werkseigene Produktionskontrolle: bei +23 °C 

Fremdüberwachung: bei +23 °C und -20 °C; im Wechsel kann die Prüfung mit dem Kontaktkörper für unlegierten Stahl durchgeführt werden. 
4 im Rahmen der WPK erfolgt die Ermittlung der Viskositäten nach SAM 111B.  
5 im Rahmen der FÜ erfolgt die Ermittlung der Viskosität wie folgt: 

Voranstriche: PK 6-2°, Scherrate: Primer B(eton): 1000 s-1, Primer A(sphalt): A-Komponente: 300 s-1, B-Komponente: 100 s-1;  
Primer S(tahl): 300 s-1; Fugendichtstoff: PK 5-1°, Scherrate: 5 s-1 

6 Flüssigkeitsgruppe "2" nach Liste 7 der "Medienlisten für Abdichtungsmittel und Dichtkonstruktionen zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen 
wassergefährdender Stoffe" des DIBt. 

7 Wird mit einem Ersatzprobekörper geprüft, sind die Bezugswerte zusätzlich ebenfalls an diesem zu ermitteln. 
8 Im Rahmen der WPK entsprechend den Angaben nach Anlage 3.

AgrarElast als Bestandteil des Fugenabdichtungssystems der B.T. Innovation GmbH zur 
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Tabelle 1: Charakteristische Materialkennwerte für den Übereinstimmungsnachweis 

lfd.  
Nr. Eigenschaft Ein-

heit 

Kennwert 

Fugendichtstoff: 
AgrarElast 

Voranstrich  
Primer 
B(eton) Primer A(sphalt) Primer S(tahl) 

1 Dichte bei 23 °C 
zulässige Toleranz: ± 2 % g/cm³ 1,20 0,93 Komponente A: 0,93 

Komponente B: 1,13 0,8 

2 Viskosität1 bei 23 °C 
zulässige Toleranz:  ± 20 %

--- 

Komponente: 

1,5 mPa s 
A B

2.1 Fremdüberwachung 350 Pa s 7 mPa s 10 mPa s 420 mPa s 

2.2 Werkseigene 
Produktionskontrolle 3.500 Pa s < 15 mPa s < 10 mPa s < 10 mPa s 3 

3 

Dehnspannungswert2 

zulässige Toleranz:  ± 25 %
N/mm² 

E50 

bei 23 °C 0,5 
bei -20 °C 0,8 

1 Prüfrandbedingungen nach Anlage 2 
2 ermittelt mit Zementmörtelprismen entsprechend der Vorgabe aus dem Prüfplan 
3 Bestimmung festgelegter Bestandteile nach SAM 147 und SAM 149, Gehalt entsprechend den im Zulassungsverfahren hinterlegten 

Angaben. 

Tabelle 2: Zulässige Kontaktmaterialien 

lfd. Nr. Kontaktmaterialien Bemerkungen 
1 Dichtkonstruktionen aus 

Beton1, 2: Fertigteile 
Ortbeton

- nach DIN 11622-23 oder DIN 11622-54 gemäß Bestimmungen
MVV TB, lfd. Nr. C 2.15.26, C 2.15.27, C 2.15.29, C 2.15.30

2 Dichtkonstruktionen aus 
Beton1: Fertigteile  

- zugelassen und gekennzeichnet gemäß allgemeiner bauauf-
sichtlicher Zulassung/allgemeiner Bauartgenehmigung für Beton-
Fertigteile als Bestandteil von Flächenabdichtungssystemen zur
Verwendung in Lager- und Abfüllanlagen von JGS-Anlagen und
Biogasanlagen, in denen Gärsubstrate landwirtschaftlicher
Herkunft vergoren werden

3 Asphalt-Dichtschichten  zugelassen und gekennzeichnet gemäß allgemeiner bauauf-
sichtlicher Zulassung/allgemeiner Bauartgenehmigung für 
Asphalt-Dichtschichten als Bestandteil von Flächen-
abdichtungssystemen zur Verwendung in Lager- und Abfüll-
anlagen von JGS-Anlagen und Biogasanlagen, in denen 
Gärsubstrate landwirtschaftlicher Herkunft vergoren werden 

4 Dichtkonstruktionsteile aus unlegiertem Stahl 
(einschließlich Stahlguss und Gusseisen) ---- 

1 Betonfestigkeitsklasse: C ≤ C 50/60 
2 Bei Abweichungen von der DIN 11622-2 bzw. DIN 11622-5 sind als Kontaktmaterial nur Ortbeton bzw. Betonfertigteile mit allgemeiner 

bauaufsichtlicher Zulassung/allgemeiner Bauartgenehmigung zur Verwendung in Lager- und Abfüllanlagen von Biogasanlagen oder JGS-
Anlagen zulässig. 

3 Beton als Abdichtungsmittel bzw. Stahlbeton- und Spannbetonfertigteile als Teil von Dichtkonstruktionen in Anlagen zum Lagern und 
Abfüllen von Gärsubstraten und Gärresten aus landwirtschaftlicher Herkunft sowie Jauche, Gülle und Silagesickersäften, wobei das 
jeweilige Gemisch zum Lagern maximal 10 Vol.-% Silagesickersäfte aufweisen darf. 

4 DIN 11622-5, Abschnitt 6.2 ist zu beachten, insbesondere die Voraussetzungen zum Verzicht auf einen Schutz des Betons.

AgrarElast als Bestandteil des Fugenabdichtungssystems der B.T. Innovation GmbH zur 
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lfd. Nr. Kennwerte / Hinweise  Zulässige Verformungen infolge Stauch-, Dehn- bzw. 
Scherbeanspruchung  

Horizontal:2 

1 
Dehnung, Stauchung sowie die Summe 
aus Dehnung und Stauchung im Bereich 
paralleler Fugenflanken sowie im Bereich 
von Kreuzungs- bzw. T-Stößen 

20 mm Fugenbreite: ≤ 2,5 mm 
40 mm Fugenbreite: ≤ 5,0 mm 

Vertikal:2) 

2 
Scheren im Bereich paralleler 
Fugenflanken sowie im Bereich von 
Kreuzungs- bzw. T-Stößen 

20 mm Fugenbreite: ≤ 2,5 mm 
40 mm Fugenbreite: ≤ 5,0 mm 

Resultierend:1, 2

3 
Kombination horizontaler und vertikaler 
Verformung im Bereich paralleler 
Fugenflanken sowie im Bereich von 
Kreuzungs- bzw. T-Stößen 

1
x²

x²
x²

x²
DS

pDS,

S

pS, ≤+

mit:
xDS zulässige horizontale Verformung 
xDS,p zu erwartender Dehn- bzw. Stauchweg 

(für Planung) 
xS zulässiger Scherweg
xS,p zu erwartender Scherweg (für Planung) 

4 Die Auswirkung des Bewegungsverhaltens der anschließenden Dichtkonstruktion (z. B. infolge 
Temperatur, Restschwinden bzw. -kriechen) auf die Fugenbreite ist zu berücksichtigen 

1 Gleichzeitige Dehn- bzw. Stauchbeanspruchung und Scherbeanspruchung: 
Unter Berücksichtigung der realen Beanspruchung dürfen die Fugendichtstoffe mehr auf das Dehn- bzw. Stauchvermögen bezogen 
oder auf das Schervermögen hin gemäß der Gleichung ausgenutzt werden. 

2 Zwischenwerte sind linear zu interpolieren. 

AgrarElast als Bestandteil des Fugenabdichtungssystems der B.T. Innovation GmbH zur 
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a = Fasenbreite (5 bis 10) mm  

b = Fugenbreite 20 mm (befahrbar), 20 mm bis 
max. 40 mm (nicht befahrbar) 

d = Dicke des Fugendichtstoffs 

dH = Haft- bzw. Kontaktfläche des Fugendichtstoffs an 
der Fugenflanke 

t = Die Tiefe der Fugenkammer ist in Abhängigkeit 
von der Einbaugeometrie des Fugendichtstoffs 
einschließlich des Hinterfüllmaterials gemäß der 
Einbau- und Verarbeitungsanleitung des Antrag-
stellers herzustellen. 

Abbildung 1: Fugenausbildung beim Einbau in Betondichtkonstruktionen 

1 > 90 M.-% mineralische Bestandteile
2 Es sind nur geschnittene Fugenflanken zulässig!

Abbildung 2:  Beton / Asphalt gemäß Anlage 3 

Hinterfüllmaterial 

Voranstrich 

Fugenflanken 

b 
Fugendichtstoff 

Beton  Asphalt-
Dichtschicht 1, 2

d 
t dH 

Detail A 

Detail A 

keine Fase 

Asphalt-Dichtschicht 1, 2  

AgrarElast als Bestandteil des Fugenabdichtungssystems der B.T. Innovation GmbH zur 
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Abbildung 1:  Beton / Gussstahl (unbeschichtet) gemäß Anlage 3 

anzuschließende Dichtfläche 
(z. B. aus Beton, zusätzlich 
siehe Anlage 3 

Rinnenelement 

Gussstahl 
(unbeschichtet) 

z. B. Abdeckrost
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lfd. 
Nr. 

Bestätigung des ausführenden Betriebs 

1 Projekt - Name...................................................................................................................... 
- Größe ..................................................................................................................... 

2 Lagergut: ............................................................................................................................... 

3 Fugenabdichtungssystem AgrarElast 
als Bestandteil des Fugenabdichtungssystems der B.T. Innovation GmbH zur  
Verwendung in L- und A-Anlagen von JGS-Anlagen und Biogasanlagen  

4a Zulassung: Z-74.62-176 vom 16. Januar 2023

4b Chargennummer und Verfallsdatum: 

5a Zulassungsinhaber:   B.T. innovation GmbH 
Sudenburger Wuhne 60
39116 Magdeburg
Telefon: +49 (0) 391 73520 

5b Betrieb (gemäß Vorschriften AwSV): ............................................................................... 
...............................................................................

5c Bauzeit: ......................................................................................................................... 

6 Das Fachpersonal des ausführenden Betriebs wurde vom Antragsteller 
des o.g. Bescheid über die sachgerechte Verarbeitung unterrichtet. 

Bestätigung liegt vor 
ja   /   nein 

7 Beurteilungen und Kontrollen vor und während des Einbaus des Fugenabdichtungssystems 

a) Vor dem Einbau:
− Vergleich Betonfestigkeitsklasse C (C ≤ C50/60) mit den

Aufzeichnungen des Bautagebuchs 
− Fugenbreite/Fugenabstand/Tiefe des Fugenraumes in mm:
− Oberflächentemperatur/Taupunkttemperatur in °C:
− Kontakt-/Haftflächen sind trocken:
− Kontakt-/Haftflächen sind frei von allen Verunreinigungen:
− Systemkomponenten gemäß Bescheid:
− Kennzeichnung aller Komponenten gemäß Bescheid:

Kennwert aus Bautagebuch angeben: 
C  ..…/..…   

Anforderung erfüllt: ja  /  nein 
............. / ............. / ............ 

......./........ 
ja   /   nein 
ja   /   nein 
ja   /   nein 
ja   /   nein 

b) Während und nach dem Einbau:

− Protokolle zur Wetterlage liegen bei: ja   /   nein 

− Prüfung durch Inaugenscheinnahme: Ohne Beanstandungen        Mit Beanstandungen 
(Nichtzutreffendes streichen) (siehe Bemerkungen) 

− Flankenhaftung: Ohne Beanstandungen        Mit Beanstandungen 
(Nichtzutreffendes streichen) (siehe Bemerkungen) 

Bemerkungen: 
Datum: ..................................... Unterschrift/ Stempel

AgrarElast als Bestandteil des Fugenabdichtungssystems der B.T. Innovation GmbH zur 
Verwendung in L- und A-Anlagen von JGS-Anlagen und Biogasanlagen 

Anlagenbeschreibung Anlage X 

AgrarElast als Bestandteil des Fugenabdichtungssystems der B.T. Innovation GmbH zur 
Verwendung in L- und A-Anlagen von JGS-Anlagen und Biogasanlagen 

Bestätigung des ausführenden Betriebs – MUSTER – Anlage 7 
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Technisches Datenblatt – AgrarElast 

Produktbeschreibung 

Das AgrarElast ist ein 1-komponentiger, dauerelastischer Kleb- 

und Dichtstoff für hoch belastete Fugen im landwirtschaftli-

chen Baubereich. AgrarElast dient der Abdichtung von mikro-

biologisch und durch Säuren belasteten Bereichen.  

Produkteigenschaften 

:::  1-komponentiger Fugendichtstoff 

:::  Leicht zu verarbeiten 

:::  Standfest, mit nur geringer Schrumpfung beim Erhärten 

:::  Beständig gegen Abwasser , Salze, Dünger,  

Gärsäuren (Milchsäure, Essigsäure, Buttersäure) und 

 anorganische/ organische Säuren (z.B. Zitronensäure)  

:::  Mit den Primern A(sphalt) / B(eton) / S(tahl) zugelassenes 

System 

:::  Befahrbar mit luftbereiften Fahrzeugen  

:::  Lösemittel- und isocyanatfrei 

:::  Witterungs- und UV-beständig 

:::  Mit anderen Elast-Produkten kombinierbar 

Anwendungsgebiete 

:::  Dichtstoff für mikrobiologisch belastete Fugen 

:::  Für Bereiche mit Kompostierung und Fermentierung 

:::  Fugen die mit Säure in Kontakt kommen  

:::  JGS- und Biogasanlagen  

:::  Silos, Lager, Tanks, Festmistplatten, etc. 

Artikeldaten & Lieferform 

5004273  AgrarElast, 600 ml Schlauchbeutel 

Untergrundvorbereitung 

Der Untergrund muss trocken, fest und tragfähig sein, sowie 

frei von Staub, Fett, Ölen und anderen trennenden Materia-

lien. Lose Sinterschichten, Mörtelreste und Zementschlämmen 

oder Rost sind zu entfernen. Fugen in Asphalt sind zu schnei-

den. Um eine 3-Flankenhaftung zum Fugengrund zu vermei-

den, ist eine geeigneten Fugenfüllschnur bzw. ein Streifen Po-

lyethylen in die Fuge einzulegen. Die gesäuberten Oberflächen 

werden mit dem Primer A(sphalt) bei bituminösem Unter-

grund, mit dem Primer S(tahl) bei Stahl und Gusseisen (Metall, 

Fliesen und Kunststoff) oder mit dem Primer B(eton) bei Beton 

und anderen gängigen Untergrundmaterialien (Glas, Kunst-

stoffe, Lacke) vorbehandelt. Bitte beachten Sie die Ablüftzeiten 

(mind. 15 bzw. 30 min) und die offene Zeit der Primer (max. 4, 

6 und 24 h, alle bei 25°C). Die Fugenfüllschnur / der Streifen 

Polyethylen kann wahlweise vor oder nach dem Auftragen der 

Primer in die Fuge eingelegt werden.  

Verarbeitung 

AgrarElast wird direkt mittels einer Ausdrückpistole appliziert. 

Es empfiehlt sich die Fugenränder mit Klebeband abzukleben. 

Die AgrarElast Dichtungsmasse muss hohlraum- und blasenfrei 

in die Fuge eingebracht werden. Durch Andrücken und an-

schließendes Glätten ist ein guter Verbund mit den vorbehan-

delten Fugenflanken herzustellen. Als Glättmittel eignen sich 

neutrale Flüssigseifen / Spülmittel. Das Klebeband ist unmittel-

bar nach dem Glätten wieder zu entfernen.  

Bei der Fugenabdichtung von JGS- und Biogasanlagen ist die 

Zulassung Z 74.62-176 zu beachten. 

Bei Verwendung als Klebstoff wird AgrarElast gleichmäßig auf 

die vorbehandelte Klebfläche aufgebracht und mittels eines 

Zahnspachtels in einer Schichtstärke von 1 bis 2 mm verteilt. 

Durch vollflächiges Andrücken ist ein hohlraum- und blasen-

freier Verbund sicher zu stellen. Großflächige Verklebungen 

mit AgrarElast erfordern einen feuchtigkeitsdurchlässigen Un-

tergrund.  

In Zweifelsfällen der Untergrundvorbereitung und Verarbei-

tung empfehlen wir einen Vorversuch  

Nachbehandlung 

Für die Zeit einer stabilen Hautbildung ist AgrarElast vor Nässe 

zu schützen.  

Bei späterem Anstrich empfehlen wir auf Grund der vielfältig 

möglichen Anstrichsysteme Eigenversuche. 

Reparatur alter Fugen 

Die vorhandene alte Fugenmasse muss vollständig entfernt 

und die Fugenflanken angeschliffen werden. Dann kann der 

Untergrund mit Primer vorbehandelt und mit AgrarElast die 

Fuge verfüllt werden.  

Handelt es sich bei der alten Fugenmasse um AgrarElast mit 

nur wenigen beschädigten Stellen, dann müssen diese beschä-

digten Bereiche entfernt werden und die Fugenflanken der in-

takten Abdichtung mit dem Primer B(eton) vorbehandelt wer-

den, bevor neu mit AgrarElast verfüllt werden kann. 
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Technisches Datenblatt – AgrarElast 

Verbrauch und Mindestfugenmaße 

Bei der Fugenabdichtung in JGS- und Biogasanlagen ist auf die 

in der Zulassung Z 74.62-176 geforderte Fugenbreite und -tiefe 

zu achten. In allen anderen Fällen sollte die Fugenabdichtung 

ausreichend breit (≥5 mm) und tief (≥ 10 mm und ≥ ½Breite) 

erfolgen.  

Verbrauch: 1 ml / cm³ 

Volumen [ml/m]=b×t×100 (Werte in cm) 

Hinweise 

AgrarElast ist feuchtigkeitserhärtend, dies bedeutet hohe Luft-

temperaturen bzw. eine hohe absolute Feuchte in der Umge-

bungsluft beschleunigen den Erhärtungsprozess (verringern 

somit die Offenzeit), geringe verlangsamen den Erhärtungspro-

zess. Bei breiten Fugen verlangsamt sich die Durchhärtung in 

tieferen Schichten. Nicht ausgehärtetes Material kann von 

Werkzeugen und Geräten mit Lösungsmittel entfernt werden. 

Ausgehärtetes Material muss mechanisch entfernt werden. 

Lagerung 

12 Monate haltbar in ungeöffneten Originalbinden. 

Kühl und trocken lagern. 

Vor Frost schützen. 

Verpackung 

600 ml Schlauchbeutel – 15 Stück / Karton 

(45 Kartons / Palette) 

Arbeitsschutz 

Beachten Sie die Gefahren- und Sicherheitshinweise auf dem 

Sicherheitsdatenblättern des AgrarElasts und der Primer.

Technische Eigenschaften 

Farbe Schwarz 

Konsistenz Pastös 

Verarbeitungsform 1- komponentig 
(reagiert mit Feuchtigkeit zu elasti-
schem, gummiartigem Material)

Dichte  1,15 – 1,35 g/cm³ 
Offenzeit  ca. 15 min (Hautbildungszeit)** 
Durchhärtung ca. 3 mm / 24 h** 
Verarbeitungstemperatur +5°C bis +35°C 

(Materialtemperatur)

Untergrundtemperatur +5°C bis +35°C (Bauteiltemperatur)
+3°C über dem Taupunkt 

Volumenänderung (EN ISO 
10563) 

< 4 % 

Härte ca. 55 (Shore A Typ) 
gemessen nach 4 Wochen ** 

Zugfestigkeit ca. 2,3 N/mm²  
Zulässige Verformung, ≈ 12,5 %,  
Bruchdehnung Ca. 110 % 
Temperaturbeständigkeit -40°C bis +100°C (kurzzeitig bis 

+220°C) 

** bei 23°C, 50% rel. Luftfeuchtigkeit

Die Angaben in diesem Datenblatt wurden mit Sorgfalt auf-

grund unserer Erfahrungen und dem jeweils bekannten Stand 

der Wissenschaft und Technik, jedoch unverbindlich, gemacht. 

Sie sind auf das jeweilige Bauobjekt, Verwendungszweck und 

den besonderen örtlichen Beanspruchungen abzustimmen. 

Dies vorausgesetzt, bitten wir Sie um Verständnis, dass wir für 

die in diesem Datenblatt gemachten Angaben unsere Haftung 

beschränken und keine Haftung bei Vorsatz, grober Fahrlässig-

keit und Verstoß gegen die Anweisungen übernehmen. In je-

dem Fall sind die anerkannten Regeln der Technik einzuhalten. 

Ausgabe 02/23 – Dieses Datenblatt wurde technisch überar-

beitet. Bisherige Ausgaben sind ungültig, bei technisch überar-

beiteter Neuausgabe verliert diese Ausgabe seine Gültigkeit. 

Informieren Sie sich bitte, ob Sie im Besitz der aktuellen Aus-

gabe sind.

In JGS- und Biogasanlagen 

sind die Fugenmaße der 

Zulassung Z 74.62-176 zu 

beachten. 
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Technisches Datenblatt – Primer A(sphalt) 

Produktbeschreibung 

Primer A(sphalt) ist ein 2-komponentiger Epoxid-Primer zur Vorbe-
handlung von bituminösen Untergründen bei der Fugenabdichtung 
mit AgrarElast. Als Vorbehandlungsmittel von Asphaltoberflächen ist 

er Bestandteil des zugelassenen AgrarElast Abdichtungssystems (Zu-
lassung Z 74.62-176). 

Produkteigenschaften 

::: Haftverbesserung zu porösem / nicht porösem Untergrund 

:::  Erhöht die Bindung von bituminösen Oberflächen  

Anwendungsgebiete 

:::  Haftverbesserung von AgrarElast zu bituminösen Untergründen, 

 wie Asphaltbeton, Asphalt, Bitumen 

:::  Teil des AgrarElast Fugenabdichtungssystems für Asphalt 

:::  Haftverbesserung auch bei porösen Untergründen 

Artikeldaten & Lieferform 

5004275  Primer A(sphalt),  

500 ml Set, bestehend aus Komponenten A + B 

Verarbeitung 

Der Untergrund sollte trocken, fest und tragfähig sein. Die Oberflä-

chen (z.B. des Asphalts) müssen vor dem Primer-Auftrag von Verun-

reinigungen gesäubert und gegebenenfalls angeschliffen werden.  

Die Komponenten A und B sind sorgfältig zu mischen. Hierzu kann 

die B Komponente unter intensivem Mischen zur A Komponente ge-

geben werden. Die frische Mischung wird dünn auf die Oberflächen 

aufgetragen. Bei stark saugendem Untergrund kann es zu einem er-

höhten Primer-Verbrauch kommen. Erst nach dem Ablüften des Pri-

mers kann das AgrarElast in die Fugen eingebracht werden (Ablüft-

zeit und offene Zeit des Primers A(sphalt) beachten!). 

Angebrochene, nicht gemischte Teile der Komponenten A und B kön-

nen nach Gebrauch wieder verschlossen und später verwendet wer-

den. 

Lagerung 

18 Monate haltbar in ungeöffneten Originalbinden.  

Kühl und trocken lagern. 

Verpackung 

500 ml Set (Dose - Komponente A und Fläschchen -  

Komponente B), 6 Sets /Karton 

Arbeitsschutz 

Beachten Sie die Gefahren- und Sicherheitshinweise auf dem 
Sicherheitsdatenblatt. 

Technische Eigenschaften 

Komponente A 

Basis Epoxid, dünnflüssig 

Dichte (EN ISO 2811-2) 0,92 – 0,98 g/cm³ 

Feststoffgehalt 35 - 40 % 

Lösemittel Ketone 

Flammpunkt 12°C 

Komponente B 

Basis  Amin, dünnflüssig 

Dichte (EN ISO 2811-2) 1,0 – 1,2 g/cm³ 

Lösemittel - 

Mischung A + B 

Mischverhältnis A : B 100 : 16 

Ablüftzeit (Minimum)** Ca. 30 Minuten 

Offene Zeit (Maximum)** Ca. 6 Stunden 

Verbrauch Ca. 100 g/m² (glatte Oberflächen) 

Typische Reichweite Primer Ca. 60 m bei befahrbaren Fugen 
(500 ml Set) 

Verarbeitungstemperatur** Minimal +5 °C bis maximal +30°C 

** bei 23°C, 50% rel. Luftfeuchtigkeit
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Technisches Datenblatt – Primer A(sphalt) 

Die Angaben in diesem Datenblatt wurden mit Sorgfalt aufgrund un-
serer Erfahrungen und dem jeweils bekannten Stand der Wissen-
schaft und Technik, jedoch unverbindlich, gemacht. Sie sind auf das 

jeweilige Bauobjekt, Verwendungszweck und den besonderen örtli-
chen Beanspruchungen abzustimmen. Dies vorausgesetzt, bitten wir 
Sie um Verständnis, dass wir für die in diesem Datenblatt gemachten 
Angaben unsere Haftung beschränken und keine Haftung bei Vor-
satz, grober Fahrlässigkeit und Verstoß gegen die Anweisungen über-
nehmen. In jedem Fall sind die anerkannten Regeln der Technik ein-
zuhalten.  

Ausgabe 07/19 – Dieses Datenblatt wurde technisch überarbeitet. 
Bisherige Ausgaben sind ungültig, bei technisch überarbeiteter Neu-
ausgabe verliert diese Ausgabe seine Gültigkeit. Informieren Sie sich 
bitte, ob Sie im Besitz der aktuellen Ausgabe sind. 
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Technisches Datenblatt – Primer B(eton) 

Produktbeschreibung 

Primer B(eton) ist ein 1-komponentiger Primer zur Vorbehandlung 

verschiedener Untergründe bei der Verwendung des Dichtstoffes 

AgrarElast. Als Vorbehandlungsmittel von Betonoberflächen ist er 

Bestandteil des zugelassenen AgrarElast Fugenabdichtungssystems 

(Zulassung Z 74.62-176). 

Produkteigenschaften 

:::  Haftverbesserung zu porösem / nicht porösem Untergrund 

:::  Isocyanat-frei  

:::  Entspricht DIN EN 14188-4 (Spezifikation Voranstriche) 

Anwendungsgebiete 

:::  Haftverbesserung von AgrarElast zu diversen Untergründen 

:::  Teil des AgrarElast Fugenabdichtungssystems für Beton 

:::  Sorgt für gute Haftung auf Beton, Metallen und Glas 

:::  Verbessert die Haftung auf Kunststoffen und Lacken 

:::  Erhöht die AgrarElast Haftung auf altem AgrarElast  

Artikeldaten & Lieferform 

5004274  Primer B(eton), 

500 ml Dose, wiederverschließbar 

Verarbeitung 

Der Untergrund sollte trocken, fest und tragfähig sein. Die Oberflä-

che z.B. des Betons muss vor dem Primer-Auftrag von Verunreini-

gungen gereinigt werden. Nach dem Auftrag des Primers muss dieser 

Ablüften. Bei stark saugendem Untergrund kann es zu einem erhöh-

ten Primer-Verbrauch kommen. Erst nach dem Ablüften kann das Ag-

rarElast in die Fuge eingebracht werden (Ablüftzeit und offene Zeit 

beachten!). 

Nach Gebrauch die angebrochene Metallflasche so schnell wie mög-

lich wieder verschließen. 

Lagerung 

12 Monate haltbar in ungeöffneten Originalbinden. 

Kühl und trocken lagern. 

Verpackung 

500 ml Dose mit wiederverschließbarem Deckel 

– 12 Dosen / Karton

Arbeitsschutz 

Beachten Sie die Gefahren- und Sicherheitshinweise auf dem 

Sicherheitsdatenblatt.  

Technische Eigenschaften 

Basis Polyacrylat, Silan, dünnflüssig 

Dichte (EN ISO 2811-2) 0,9 – 0,95 g/cm³ 

Feststoffgehalt 10 - 15 % 

Lösemittel Alkohole, Aromaten  

Ablüftzeit (Minimum)** Ca. 15 Minuten 

Offene Zeit (Maximum)** Ca. 4 Stunden 

Verbrauch Ca. 100 g/m² 

Typische Reichweite Primer Ca. 60 m bei befahrbaren Fugen 
(500 ml Dose) 

Verarbeitungstemperatur** Minimal +5 °C bis maximal +35°C 

** bei 23°C, 50% rel. Luftfeuchtigkeit
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Technisches Datenblatt – Primer B(eton) 

Die Angaben in diesem Datenblatt wurden mit Sorgfalt aufgrund un-

serer Erfahrungen und dem jeweils bekannten Stand der Wissen-

schaft und Technik, jedoch unverbindlich, gemacht. Sie sind auf das 

jeweilige Bauobjekt, Verwendungszweck und den besonderen örtli-

chen Beanspruchungen abzustimmen. Dies vorausgesetzt, bitten wir 

Sie um Verständnis, dass wir für die in diesem Datenblatt gemachten 

Angaben unsere Haftung beschränken und keine Haftung bei Vor-

satz, grober Fahrlässigkeit und Verstoß gegen die Anweisungen über-

nehmen. In jedem Fall sind die anerkannten Regeln der Technik ein-

zuhalten.  

Ausgabe 02/23 – Dieses Datenblatt wurde technisch überarbeitet. 

Bisherige Ausgaben sind ungültig, bei technisch überarbeiteter Neu-

ausgabe verliert diese Ausgabe seine Gültigkeit. Informieren Sie sich 

bitte, ob Sie im Besitz der aktuellen Ausgabe sind.
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Technisches Datenblatt – Primer S(tahl) 

Produktbeschreibung 

Der Primer S(tahl) ist ein 1-komponentiger Primer zur Vorbehand-

lung von nicht porösen Untergründen. Als Vorbehandlungsmittel 

von Stahloberflächen ist er Bestandteil des zugelassenen AgrarElast 

Fugenabdichtungssystems (Zulassung Z 74.62-176). 

Produkteigenschaften 

:::  Haftverbesserung zu nicht porösen Untergründen 

:::  Isocyanat-frei  

:::  Entspricht DIN EN 14188-4 (Spezifikation Voranstriche) 

Anwendungsgebiete 

:::  Haftverbesserung von AgrarElast zu Metallen, insbesondere zu 

Gusseisen, Stahlguss und Stahl 

:::  Haftverbesserung zu doppelt gebrannten Fliesen und zu säure-

beständigen, verdichteten Fliesen sowie zu Emaille und PVC 

:::  Teil des AgrarElast Fugenabdichtungssystems für Stahl 

:::  Sorgt für sehr gute Haftung auf Metallen und Fliesen 

:::  Verbessert die Haftung auf Kunststoffen wie PVC 

Artikeldaten & Lieferform 

5004343 Primer S(tahl), 

1000 ml Dose, wiederverschließbar 

Verarbeitung 

Der Untergrund sollte trocken, fest und tragfähig sein. Die Oberflä-

che z.B. des Stahls muss vor dem Primer-Auftrag von Verunreinigun-

gen wie Fett, Öl, Staub und losen Partikeln gereinigt werden. Nach 

dem Auftrag des Primers muss dieser Ablüften. Bei saugendem Un-

tergrund kann es zu einem erhöhten Primer-Verbrauch kommen. 

Erst nach dem Ablüften kann das AgrarElast in die Fuge eingebracht 

werden (Ablüftzeit und offene Zeit beachten!). 

Nach Gebrauch die angebrochene Metallflasche so schnell wie mög-

lich wieder verschließen. 

Lagerung 

18 Monate haltbar in ungeöffneten Originalbinden. 

Kühl und trocken lagern. 

Verpackung 

1000 ml Dose mit wiederverschließbarem Deckel 

– 12 Dosen / Karton

Arbeitsschutz 

Beachten Sie die Gefahren- und Sicherheitshinweise auf dem 

Sicherheitsdatenblatt.  

Technische Eigenschaften 

Basis Silane, dünnflüssig 

Dichte (EN ISO 2811-2) Ca. 0,81 g/cm³ 

Feststoffgehalt Ca. 2 % 

Lösemittel Alkohole, Aromaten  

Ablüftzeit (Minimum)** Ca. 15 Minuten 

Offene Zeit (Maximum)** Ca. 24 Stunden 

Verbrauch Ca. 100 g/m² 

Typische Reichweite Primer Ca. 300 m (1000 ml Dose) 

Verarbeitungstemperatur** Minimal +5 °C bis maximal +35°C 

** bei 23°C, 50% rel. Luftfeuchtigkeit
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Technisches Datenblatt – Primer S(tahl) 

Die Angaben in diesem Datenblatt wurden mit Sorgfalt aufgrund un-

serer Erfahrungen und dem jeweils bekannten Stand der Wissen-

schaft und Technik, jedoch unverbindlich, gemacht. Sie sind auf das 

jeweilige Bauobjekt, Verwendungszweck und den besonderen örtli-

chen Beanspruchungen abzustimmen. Dies vorausgesetzt, bitten wir 

Sie um Verständnis, dass wir für die in diesem Datenblatt gemachten 

Angaben unsere Haftung beschränken und keine Haftung bei Vor-

satz, grober Fahrlässigkeit und Verstoß gegen die Anweisungen über-

nehmen. In jedem Fall sind die anerkannten Regeln der Technik ein-

zuhalten.  

Ausgabe 02/23 – Dieses Datenblatt wurde technisch überarbeitet. 

Bisherige Ausgaben sind ungültig, bei technisch überarbeiteter Neu-

ausgabe verliert diese Ausgabe seine Gültigkeit. Informieren Sie sich 

bitte, ob Sie im Besitz der aktuellen Ausgabe sind.
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Sicherheitsdatenblatt – AgrarElast 
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Sicherheitsdatenblatt – Primer A(sphalt) Komponente A 
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Sicherheitsdatenblatt – Primer A(sphalt) Komponente A 
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Sicherheitsdatenblatt – Primer A(sphalt) Komponente A 
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Sicherheitsdatenblatt – Primer A(sphalt) Komponente A 
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Sicherheitsdatenblatt – Primer A(sphalt) Komponente A 
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Sicherheitsdatenblatt – Primer A(sphalt) Komponente A 
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Sicherheitsdatenblatt – Primer A(sphalt) Komponente A 
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Sicherheitsdatenblatt – Primer A(sphalt) Komponente A 
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Sicherheitsdatenblatt – Primer A(sphalt) Komponente A 
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Sicherheitsdatenblatt – Primer A(sphalt) Komponente A 
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Sicherheitsdatenblatt – Primer A(sphalt) Komponente A 
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Sicherheitsdatenblatt – Primer A(sphalt) Komponente B 
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Sicherheitsdatenblatt – Primer A(sphalt) Komponente B 
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Sicherheitsdatenblatt – Primer A(sphalt) Komponente B 
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www.bt-innovation.de

Rufen Sie uns an:

0391 . 73 52 0

Schreiben Sie uns:
info@bt-innovation.de

B.T. innovation GmbH _ Sudenburger Wuhne 60 _ 39116 Magdeburg



www.bt-innovation.de

Alle Rechte vorbehalten.
Die vorstehenden Angaben in diesem Dokument beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen und wurden 
mit der notwendigen Sorgfalt und unter Berücksichtigung des jeweils bekannten Stands der Wissenschaft und Technik, 
jedoch unverbindlich, zusammengestellt. In jedem Fall sind die Verarbeitungshinweise gemäß der jeweiligen Zulassung 
einzuhalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Änderungen aus technischen und baurechtlichen 
Gründen behalten wir uns vor. 

Stand: 02/2023
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